Langzeitmortel

als Fiillmortel fiir Tirzargen

nach NPK 622/623

Einleitung
Dieses Merkblatt ergénzt das VST-Merkblatt 003 «Schutz und Montage von Stahltiirzargen» in Bezug auf die Verwendung von
Langzeitmortel.
Langzeitmortel hat sich seit Jahren als Fiillmortel fiir Stahltiirzargen bewahrt. Bei dieser Anwendung sind fiir ein gutes Gelin-
gen jedoch einige Punkte zu beachten.
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1. Wahl des Mortels 4. Montagebedingungen fiir Stahltiirzargen
Die meisten Langzeitmortel-Produzenten bieten fol- 4.1 Bedingungen
gende Qualitdten an: Es gelten die Bedingungen geméss VST-Merkblatt 003,
Ein Werk-Nassmaortel, der in seinen Festmdrteleigen- Absatz 4 ff.
schaften M15 (Mortel mit einer Druckfestigkeit von 4.2 Vollgipsplattenwénde
15 N/mm?) oder M20 (mit einer Druckfestigkeit von In Vollgipsplattenwénden sind die Zargen gemdss
20 N/mm? nach SN EN 998-2:2003 [Produktenorm]) so- VST-Merkblatt 003 zu montieren. Fiir das Hinterfiillen
wie SIA 266 entspricht. darf nur der entsprechende Gipsmortel verwendet
werden.
2. Anforderungen
2.1. Zusatzmittel 5.  Weitere Merkpunkte zur Montage
Die verwendeten Zusatzmittel im Langzeitmdrtel diir- 5.1 Verdichtung
fen keine nachteiligen Auswirkungen auf die Stahltiir- Ein gut verdichteter Mortel ergibt auch eine bessere
zargen haben. Uber die Montage von Stahltiirzargen Haftung. Das Klopfen an die Tiirzarge zur Verdichtung
siehe VST-Merkblatt 003. des Mortels ist deshalb praktisch unerlasslich.
2.2 Bindemittel 5.2 Nachbehandlung
Langzeitmortel darf als Bindemittel nur Zement enthal- Trockene Mauersteine sowie Luftzug und Warme kén-
ten (keinen Kalk). nen dem Mortel iibermédssig Wasser entziehen, was
2.3 Verzégerung ein «Verbrennen» des Mértels verursachen kann. Des-
Ab Verwendungsbeginn darf die Verzégerung des halb muss der Mértel nach dem Einbringen nachbe-
Langzeitmortels max.einen Tag betragen. handelt werden, eventuell ist sogar Vorndssen der
Wand erforderlich. Damit die Luft dem Mértel nicht das
3. Allgemeine Montagebedingungen Wasser entzieht, was ein Absanden zur Folge haben

Es gelten die allgemeinen Bedingungen geméss VST-
Merkblatt 001 «Liefer- und Montagebedingungen fiir
Tiiren, Stahltlirzargen und Tiirelemente», Absatz 5 ff.

kann, hat sich das Abglatten mit der Kelle bewéhrt.
Ebenso ist das anschliessende Reinigen der Zarge mit
einem Wasserpinsel von Vorteil, wonach der Mortel
auch zum ersten Mal nachbehandelt ist.
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5.3 Hartung und Abbindung
Die Zarge darf wahrend der Erhartungs- und Abbinde-
zeit nicht mechanisch beansprucht werden. Die
Gefahr ist gross, dass irreparable Schaden entstehen
konnen.

6. Spezielle Hinweise

6.1 Hinterfiillen von Stahlzargen
Die Verzdgerung des Langzeit-Mauermértels wird
durch das Saugen der Mauersteine abgebaut. Deshalb
bindet der Langzeit-Mauermdrtel im Mauerwerk und
nicht im Lagergefdss. Da beim Hinterfiillen von Stahl-
tiirzargen die Starke des Mértels etwas grosser ist und
dem Mértel nur von einer Seite Wasser entzogen wird,
verlduft die Festigkeitssteigerung etwas flacher. Es
wird deshalb die Verwendung von Langzeit-Mauer-
mortel empfohlen, der innerhalb eines Tages nach der
Verarbeitung abbindet.

6.2 Kiirzere Verzogerung durch Zugabe von Zement
Muss ausnahmsweise ein auf zwei Tage verzdgerter
Maortel verwendet werden, kann diese Verzdgerung
durch Zugabe von Zement auf etwa einen Tag abge-
baut werden (Beispiel: auf eine Karrette [ca. 60 I] =
zwei Schaufeln Zement).

Dieses Merkblatt wurde erstellt in Zusammenarbeit mit fol-
genden Verbanden:

- Schweizerischer Baumeisterverband SBV

- Verband der Schweizerischen Cementindustrie

Das Merkblatt orientiert iber den heutigen Stand der Technik, vermittelt Wissen und Erfahrung und soll auch dazu beitragen,
das gegenseitige Verstandnis unter den Beteiligten zu fordern.

Weitere technische Merkblatter auf www.vst.ch
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